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ASFALTOVA PLOCHA

SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

uvoD

Predmetom je revitalizacia asfaltovej plochy existujiceho dopravného ihriska v areali ZS Karloveska 61
v Bratislave-Karlovej Vsi. Sucasny stav povrchu je nevyhovujlci pre pohyb deti, je zle odvodneny.
Nachddzaju sa tu trhliny s vyrastenou travou, povrch je hrbolaty so vzduchovymi bublinami. Vysledkom
ma byt novy asfaltovy povrch vhodny pre pohyb bicyklov, kolobeZiek, korculiarov s povrchovym
odvodnenim do okolitych travnatych pléch.

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby : Revitalizacia dopravného ihriska pri zakladnej Skole Karloveska 61
ASFALTOVA PLOCHA

Miesto stavby : Bratislava-Karlova Ves, ZS Karloveskd 61

Okres : Bratislava IV

Kraj : Bratislavsky

Katastralne Uzemie : Karlova Ves, parcela ¢. 2207 reg.C, identicka ako parcely 3727/2,
3728, 3729, 3646 reg. E

Charakter stavby : Stavebné Upravy a udrZiavacie prace existujuceho objektu

Stupen proj. dokumentacie :

Investor/stavebnik : Mestska cast Bratislava-Karlova Ves
Namestie sv. Frantiska 8, 842 62 Bratislava

Zastavana plocha objektu : 1.426 m? (46x31m)

Termin zacatia vystavby : 07/2021

Termin ukondenia vystavby :  07/2021

STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

Predmetom je revitalizacia asfaltovej plochy existujuceho dopravného ihriska v areali ZS Karloveska 61
v Bratislave-Karlovej Vsi. Sucasny stav povrchu je nevyhovujici pre pohyb deti, je zle odvodneny.
Nachdadzaju sa tu trhliny s vyrastenou travou, povrch je hrbolaty so vzduchovymi bublinami.

Aby sme mohli zabezpedit bezpecny pohyb deti na bicykloch, kolobezkach a podobne, je nevyhnutné
existujuci podklad upravit a vyhotovit novu asfaltovi vrstvu, lokdlnu opravu obrubnikov.

V ramci buracich prac je potrebné odstranit burinu z trhlin, podla potreby vyfrézovat existujici
asfaltovy kryt. Frézovacie a pripravné prace musia zabezpedit vhodny podklad, poZadovany pre
pokladku asfaltovych zmesi tak, aby bola zabezpedend rovinatost podkladu, dodrzanie jednotlivych
hrubok novych konstrukénych vrstiev, prieéneho a pozdizneho sklonu dopravného ihriska, pevné a
rovné okraje zostavajucej Casti krytu pre umoZnenie dostatoCne utesneného spojenia s novou vrstvou.

Trhliny v obrusnej vrstve vozovky treba pred opravou o¢istit a podla pri¢iny vzniku a hibky volit spésob
opravy. Jednotlivé trhliny v kryte sa opravia asfaltovymi zalievkami spracovanymi za horuca alebo za



studena, ktorych konzistencia sa voli podla Sirky trhliny. Pracovny postup: - oCistenie povrchu vozovky,
- vycCistenie trhliny - vyfukanie stlatenym vzduchom, - vysusenie trhliny a povrchu krytu plynovym
hordkom, - oSetrenie trhliny zakladnym naterom (napr. penetracnym), - zaliatie trhliny asfaltovym
spojivom.

Po vyspraveni Skar je potrebné aplikovat asfaltovy postrek spojovaci bez posypu kamenivom.
Reprofilizacia podkladovej vrstvy asfaltovym beténom AC 8 O pre vytvorenie sklonov a spadov,
s ndslednym rozprestretim asfaltobetdnovej vrstvy obrusnej z AC 8 O v pruhu Sirky nad 3m, v hrubke
do 50 mm.

Dopravna vzdialenost asfaltovej zmesi je limitovana klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a
kladenia asfaltovej zmesi v mieste realizacie. Pri dovoze zmesi AC je nevyhnutné chranit zmes proti
ochladzovaniu a znedisteniu. Vzdialenost stavby od obalovacej sipravy nesmie byt preto vdcésia ako 60
km, resp. pri Casovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat viac ako 90 minut. Asfaltové
zmesi sa nesmu klast za dazda alebo ak je na loznej vrstve vodny film, sneh ¢i zvysky ladu. Pri kladeni
loznej vrstvy za pouzitia modifikovaného asfaltu nesmie byt teplota nizsia ako — 5 °C a pri obrusnej
vrstve musi byt teplota vzduchu najmenej + 10 °C. Dopravu po obrusnej vrstve je mozné v letnom
obdobi obnovit az po 24 hodinach, ak teplota vrstvy po ukonéeni pokladky klesne pod + 40 °C. Obrusné
a lozné vrstvy vozoviek sa musia klast finiSérmi. Pri rozprestierani zmesi musi byt zabezpedena plynula
typu AC vyrobenych z modifikovanych asfaltov nesmie pri kladeni klesntt pod 145 °C. Dodavatel prac
vykondva realizaciu prac bez vylucenia cestnej premdvky na dotknutej pozemnej komunikacii, len s jej
Ciastocnym obmedzenim, ak sa s objednavatelom nedohodne inak. Docasné dopravné znacenie (dalej
len ,,DDZ“) potrebné pre oznacenie miesta plnenia obstara a dopravi na miesto pouZitia dodavatel
prac, ktory zabezpedi jeho osadenie v stlade so zdkonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondava zdkon o cestnej
premavke v zneni neskorsich predpisov a zdkonom ¢. 135/1961 Zb. v platnom zneni. Dodavatel prac
zodpoveda aj za udrziavanie DDZ a jeho odstranenie po ukonceni plnenia.

Sucastou zakazky je odvoz a likvidacia odpadov spojenych s realizaciu zakazky v zmysle platného
zakona o odpadoch.

Vsetky docasné Upravy povrchov, podloZia, podsypy a spevnenia si zabezpeci zhotovitel. Po ukonceni
prac je zhotovitel povinny uviest dotknuté manipulaéné plochy uviest do pévodného stavu.

V rieSenej ploche je potrebné osadit ocelovi chranicku DN 75mm pre budlce elektro-rozvody
k svetelnej signalizacii atypizovani odvodnend 3Sachtu s uzamykatelnym poklopom rozmeru
400x400mm, hlbky 250mm. Umiestnenie chranicky a poklopu je v priloZzenom schématickom nakrese.

Vypracoval :  Ing. Allan Banik
15. jun 2021
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